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Kemajuan teknologi pada saat zaman sekarang ini 
kebutuhan kontruksi yang kuat dan tahan lama menjadikan 
teknik pengelasan sebagai pilihan utama dalam 
penyambungan logam. pengelasan baja karbon sedang 
tanpa pemanasan sebelum pengelasan dapat menyebabkan 
terjadinya tegangan sisa. Masalah yang sering terjadi pada 
baja SUP 9 pegas daun adalah terjadinya patah yang 
disebabkan oleh adanya faktor lelah baja. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pemanasan sebelum pengelasan terhadap lolos atau 
tidaknya saat pengujian face dan root bending hasil 
pengelasan SMAW (Shielded Metal Arc Welding) baja SUP 
9. Jenis penelitian ini menggunakan metode eksperimen, 
proses penelitian dilakukan dengan pengujian face dan root 
bending. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah 
dilakukan pengujian face dan root bending spesimen tanpa 
perlakuan preheat, tempeatur preheat 230 ºC,300 ºC, dan 
370 ºC mengalami patah dengan posisi patah yang 
berbeda-beda dan tidak lolos pengujian bending. Hasil 
pengamatan cacat las mengalami cacat porosity dengan 
persentase 10.53%, 13.16%, 13,16% dan slag inclusion 
dengan persentase 26.32% dan 39,47%, kegagalan akibat 
cacat pengujian face dan root bending tedapat 5 spesimen 
cacat dengan persentase 31,25%. Berdasarkan dari data 
hasil pengujian face dan root bending hasil pengelasan 
SMAW dengan variasi temperatur preheat 230˚C, 300˚C 
dan 370˚ las SMAW pada baja SUP  tidak lolos pengujian 
bending dan dapat disimpulkan baja SUP 9 tidak baik 
untuk di las.  
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PENDAHULUAN 

Menghasilkan las yang baik memerlukan pengetahuan dan teknik pengelasan yang 
tinggi, untuk mengetahui mutu sebuah hasil pengelasan harus dilakukan pengujian las. 
Menurut (Harsono Wiryosumarto, 2008) las adalah sebuah penyambungan beberapa batang 
logam dengan bantuan energi panas. Metode pengelasan yang sering digunakan oleh 
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masyrakat umum adalah metode pengelasan SMAW, pada pengelasan SMAW ini banyak 
faktor yang harus diperhatikan seperti panas masuk, laju pendinginan dan material yang akan 
di las (Konadi & Fhatier, 2018).  
  Baja dikelompokkan menjadi baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja 
karbon tinggi. Pemanfaatan baja karbon sedang sangat banyak di dunia industri seperti 
pembuatan roda gigi, kontruksi kendraan, pegas daun dan sebagainya. Salah satu 
pemanfaatan baja yang digunakan sebagai pegas daun adalah baja SUP 9. Masalah yang 
sering terjadi pada baja SUP 9 pegas daun ini adalah terjadinya patah yang disebabkan oleh 
adanya faktor lelah baja akibat beban dinamis yang secara terus-menerus. Solusi untuk 
masalah patahnya pegas daun biasanya mengganti baja pegas daun yang patah dengan baja 
pegas daun yang baru. Hal ini tentu membutuhkan biaya yang besar untuk mengganti atau 
membeli yang baru. Untuk itu perlu diadakan penelitian tentang cara mengatasi masalah 
patahnya pegas daun ini dengan cara pengelasan. Pada proses pengelasan baja SUP 9 banyak 
operator pengelasan yang tidak memiliki pengetahuan tentang sifat mekanis dan material dan 
hanya mengandalkan pengalaman las di lapangan, proses pengelasan dilakukan langsung 
tanpa dilakukan pemanasan sebelum pengelasan. sehingga tidak memperhatikan efek dari 
pengelasan terhadap sifat mekanis dari material tersebut, jika pengelasan baja karbon sedang 
tanpa pemanasan sebelum pengelasan hal ini dapat menyebabkan terjadinya tegangan sisa 
sehingga menyebabkan hasil pengelasan yang buruk seperti keretakan pada hasil las.  

Dilihat dari faktor yang mempengaruhi pengelasan dari las SMAW ini, maka cara 
pengelasan pada baja karbon sedang perlu dilakukan pemanasan sebelum pengelasan 
(Preheat). (Hadi, 2015) mendefinisikan Preheat  adalah panas yang diberikan kepada 
material induk yang akan dilakukan pengelasan yang bertujuan untuk mendapatkan dan 
memelihara Preheat temperatur. 

Menentukan hasil pengelasan dapat dilakukan dengan pengujian Face dan Root 
bending. Sifat dari logam salah satunya adalah kekuatan lengkung atau bending logam. 
Pengujian face dan root bending bertujuan untuk mengetahui kualitas las dengan kemampuan 
menahan keretakan setelah dilakukan pengujian bending sesuai dengan standar pengujian. 
Kriteria kelolosan uji bending dapat ditentukan menurut standar AWS D.1 2000 Pengujian 
bending merupakan salah satu yang termasuk ke dalam pengujian yang bertujuan untuk 
mengetahui mutu suatu material secara visual (Kholis, 2013). 

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor diatas maka diperlukannya kajian 
mendalam untuk mengetahui pengaruh pemanasan sebelum pengelasan terhadap pengujian 
face dan root las SMAW, pengujian ini dilakukan pada baja karbon sedang yaitu baja SUP 9. 
Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 
pemanasan sebelum pengelasan terhadap pengujian face dan root bending hasil las SMAW 
(shielded metal arc welding) baja SUP 9 untuk melihat baja SUP 9 ini lolos atau tidak 
pengujian face dan root bending dengan pemanasan awal sebelum pemanasan. 

 
METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian eksperimen, dimana 
data diperoleh dari hasil penelitian melalui pengujian face dan root bending di laboratorium. 
Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari 
besarnya pengaruh perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan 
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(Sugiyono, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi temperatur 
pemanasan sebelum pengelasan terhadap hasil las SMAW (Shielded Metal Arc Welding)  
baja SUP 9 dengan pengujian face dan root bending. 

Waktu penelitian ini dilakukan bulan Januari-Oktober 2019. Pengelasan dan 
pengujian akan dilakukan di worskhop Teknik Mesin jurusan Teknik Mesin dan 
Laboratoruium Sistem Pemindah tenaga workshop Teknik Otomotif Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Padang. Dalam penelitian ini benda uji yang digunakan adalah adalah baja 
SUP 9 sebanyak 16 spesimen dengan masing-masing ukuran panjang 150 mm, lebar 38 mm 
dan tebal 10 mm  dengan, dimana 4 spesimen tanpa pemanasan awal sebelum pengelasan, 
spesimen dengan temperatur pemanasan awal 230°C berjumlah 4 spesimen, spesimen dengan 
temperatur  300°C berjumlah 4 sepseimen, dan temperatur 370ºC berjumlah 4 spesimen. 
Untuk pengujian face bending diambil 2 spesimen dan pengujian root bending 2 spesimen 
pada tiap-tiap temperatur. Posisi pengelasan yang digunakan posisi pengelasan bawah tangan, 
Elektroda RB E6013 diameter 2,6mm, kampuh yang dipakai yaitu kampuh V dengan sudut 
kampuh 60°. Kuat arus pengelasan yang digunakan yaitu 80 A. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, 
eksperimen langsung yaitu metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan 
sengaja dan secara sistematis untuk mengadakan perlakuan atau tindakan pengamatan 
terhadap variabel dan eksperimen yaitu mencari sebab akibat antar dua faktor atau lebih yang 
secara sengaja dimunculkan dalam setiap perlakuan.  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan aspek sebagai berikut ini : 

1. Memberikan tanda pada spesimen uji menggunakan spidol permanen di setiap 
perlakuan. 

2. Melakukan pengujian face dan root bending pada semua spesimen. 
3. Melakukan pengamatan hasil pengujian face dan root bending dan pengukuran 

keretakan yang terjadi setelah dilakukan pengujian, data yang didapat dimasukkan ke 
dalam tabel pengujian mengikuti AWS D1.1 :2000. 
Analisis data dengan mengolah hasil data yang diperoleh dari pengujian face dan root 

bending. Pengujian akan menghasilkan tentang keretakan hasil las setelah dilakukan uji face 
dan root bending yang telah dilakukan perlakuan preheating. Pernyataan presisi dan bias 
tidak dibuat untuk pengujian ini metode karena hasil tes adalah laporan nonnumerik dari 
berhasil atau gagal berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam relevan standar AWS 
D1.1:2000. Data dari hasil pengujian dimasukkan ke dalam tabel dan dari pengamatan 
terhadap pengujian dideskripsikan dan diambil kesimpulan tentang hasil pengujian yang lolos 
pengujian dan pengamatan secara visual pada spesimen setelah dilakukan pengujian. 

Kriteria penerimaan untuk tes bending, permukaan cembung dari spesimen uji 
bending harus diperiksa secara visual untuk diskontiunitas permukaan. Untuk penerimaan 
menurut AWS D1.1 :2000, permukaan tidak boleh melebihi dimensi berikut: 

1. 1/8 in (3 mm) jumlah garis-garis retak diukur pada semua arah yang terdapat pada 
permukaan lengkungan 

2. 3/8 (10 mm) jumlah dari dimensi terbesar dari semua diskontinuitas melebihi 1/32 in 
(1 mm). (1mm) tetapi kurang dari atau sama dengan 1/8 in. (3mm) 

3. ¼ in (6 mm) diukur pada retak ujung yang terbesar, kecuali retak ujung dihasilkan 
dari slag dan inklusi maka maksimum 1/8 in (3 mm) dapat digunakan. 
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Pengamatan cacat las yang dilakukan setelah pengujian face dan root bending dapat 
dihitung persentase cacat pada suatu specimen dengan rumus: 

Persentase Cacat las (%) =  !"#$"#%	'"(")	*"+
,-./-.0	1-2-.

× 100% 

Persentase kegagalan pengujian akibat cacat las dapat dihitung dengan rumus : 

Persentase Kegagalan akibat cacat las (%) = 789-:-;	2<=>?9=.	>->-@
ABC"D	EF+FGBHBD"#	IJF+KCF#

× 100% 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengolahan Data 

Metode pengolahan data data dilakukan dengan mendeskripsikan  hasil pengujian face 
dan root bending berdasarkan standar AWS D1.1 2000, melakukan pengamatan cacat las 
setelah pengujian bending secara visual dan lokasi keretakan/patah akibat cacat las. 

Setelah melakukan penelitian pengujian face dan root bending hasil pengelasan 
SMAW baja SUP 9 maka data pengujian sudah didapati didalam tabel 7 :  

 
Tabel 1. Hasil Pengujian Face dan Root Bending Pengelasan SMAW Baja SUP 9 dengan 

Tanpa Preheat, Temperatur Preheat 230˚C, 300˚C dan 370˚C. 
Temperatur spesimen Tipe Uji 

Bending Keterangan 

Tanpa Preheat 

1 Face Patah 
2 Patah 
3 Root 

 
Patah 

4 Patah 

Preheat 
230ºC 

1 Face Patah 
2 Patah 
3 Root 

 
Patah 

4 Patah 

Preheat 300 ºC 

1 Face Patah 
2 Patah 
3 Root Patah 
4 Patah 

Preheat 
370 ºC 

1 Face Patah 
2 Patah 
3 Root Patah 
4 Patah 

 

Tabel 2. Pengamatan Cacat Las Pada Spesimen 
Temperatur 

preheat Spesimen Jenis Cacat 
Las 

Ukuran 
Cacat 
(cm) 

Panjang 
las 

(cm) 
Persentase  

Tanpa 
Preheat 

1 Porosity 0.4 3.8 10.53% 
2 - - 3.8 - 

3 Slag 
Inclusion 1 3.8 26.32% 

4 Porosity 0.5 3.8 13.16% 

Preheat 
230ºC 

1 - - 3.8 - 
2 - - 3.8 - 
3 - - 3.8 - 
4 - - 3.8 - 
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Preheat 300 
ºC 

1 - - 3.8 - 
2 - - 3.8 - 
3 - - 3.8 - 
4 Porosity 0.5 3.8 13.16% 

Preheat 
370 ºC 

1 Slag 
Inclusion 

1.5 3.8 39.47% 

2 - - 3.8 - 
3 - - 3.8 - 
4 - - 3.8 - 

 
Berdasarkan pada hasil pengamatan cacat las pada tabel 8 beberapa spesimen terdapat 

cacat las pada daerah logam las, terlihat dengan adanya cacat las berupa slag inclusion 
sebanyak 2 spesimen dengan ukuran 1cm dan 0,5 cm, porosity dengan ukuran 0,5 cm, satu 
spesimen tanpa cacat, temperatur 230˚C spesimen tidak terdapat cacat las pada daerah logam 
las, temperature 300˚C, teradapat satu buah spesimen mngalami cacat las pada daerah logam 
las, terlihat adanya cacat las berupa porosity dengan ukuran 0,5cm, dan 3 spesimen tanpa 
cacat las, temperatur 370˚C spesimen terdapat cacat las pada daerah logam las, terlihat 
dengan adanya cacat las berupa slag inclusion sebanyak 1 spesimen dengan ukuran 1,5 cm 
dan 3 spesimen tanpa cacat las.  

 
Tabel 3. Daerah Retak/Patah Setelah Pengujian Face dan Root 

Temperatur spesimen Daerah Retak/Patah 
 

Tipe 
Bending 

Daerah 
Logam 
Induk 

Daerah 
HAZ 

Daerah 
Batas 
Las 

Daerah 
Logam 

Las 
Tanpa Preheat 1    ü Face 

2    ü 
3   ü  Root 
4   ü  

Preheat 
230ºC 

1   ü  Face 
2   ü  
3   ü  Root 
4   ü  

Preheat 
300 ºC 

1    ü Face 
2    ü 
3    ü Root 
4    ü 

Preheat 
370 ºC 

1    ü Face 
2    ü 
3    ü Root 
4    ü 

Berdasarkan pada tabel 9 hasil pemeriksaan visual Spesimen 1 tanpa preheat dengan 
pengujian face bending mengalami patah (crack) pada bagian logam las, Pengujian face 
bending spesimen 2 mengalami patah di bagian daerah logam las. Spesimen 3 tanpa preheat 
dengan pengujian root bending mengalami patah (crack) pada daerah batas las, pada 
pengujian spesimen 4 tanpa perlakuan preheat mengalami crack di bagian daerah batas las. 
Spesimen 1 temperatur preheat 230˚C dengan pengujian face bending mengalami patah 
(crack) pada daerah batas las, pada pengujian face bending spesimen 2 temperatur preheat 
230˚C mengalami crack di bagian daerah batas las. Spesimen 3 temperatur preheat 230ºC 
dengan pengujian root bending mengalami patah (crack) dan keretakan pada daerah batas las. 
Pengujian root bending spesimen 4 mengalami patah dan keretakan di daerah batas las. 
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Spesimen 1 temperatur preheat 300˚C dengan  pengujian face bending mengalami patah 
(crack) dan keretakan pada daerah logam las. Pengujian face bending spesimen 2 mengalami 
patah dan keretakan di daerah logam las. Spesimen 3 temperatur preheat 300˚C dengan 
pengujian root bending mengalami patah (crack) dan keretakan pada daerah logam las,  pada 
pengujian root bending spesimen 4 temperatur preheat 300˚C mengalami crack dan 
keretakan di daerah logam las. Spesimen 1 temperatur preheat 370˚C dengan  pengujian face 
bending mengalami patah (crack) dan keretakan di daerah logam las, pada pengujian face 
bending spesimen 2 dengan temperatur 370˚C  mengalami patah dan keretakan di daerah 
logam las. Spesimen 3 temperatur preheat 370˚C dengan  pengujian root bending mengalami 
patah (crack) dan keretakan pada daerah logam las, pada pengujian root bending spesimen 4 
mengalami patah dan keretakan di daerah logam las. 

Pembahasan 

 Berdasarkan kriteria penerimaan pengujian bending menurut standar AWS D1.1 :2000 
Kriteria penerimaan untuk tes bending, permukaan cembung dari spesimen uji bending harus 
diperiksa secara visual untuk diskontiunitas permukaan. 

Tabel 4. Hasil Pengujian Face dan Root Bending 
 

 

 

 

 

Data pada tabel 10 dapat dilihat pada semua spesimen terjadi patah setelah dilakukan 
pengujian face dan root bending. Mengacu pada kriteria penerimaan pengujian bending 
menurut standar AWS D1.1 2000 hasil pengujian bending baja SUP 9 dengan perlakuan 
preheat maupun dengan perlakuan temperatur preheat 230˚C, 300˚C dan 370˚C tidak lolos 
pengujian face dan root  bending (reject) dikarenakan pada hasil pengujian tersebut semua 
spesimen mengalami patah dan dapat diambil kesimpulan bahwa baja SUP 9 tidak cocok 
untuk dilakukan pengelasan. 

Data hasil pengamatan cacat las pada hasil pengujian face dan root bending dari las 
SMAW baja sup 9 dengan temperatur pemanasan 230˚C, 300˚C dan 370˚C terdapat pada 
perlakuan tanpa preheat terdapat 2 spesimen mengalami cacat porosity dengan persentase 

Temperatur spesimen  Tipe Uji 
Bending Keterangan Hasil 

Tanpa 
Preheat 

1 
Face 

Patah Tidak Lolos 

2 Patah Tidak Lolos 

3 Root Patah Tidak Lolos 

4 Patah Tidak Lolos 

Preheat 
230ºC 

1 
Face 

Patah Tidak Lolos 

2 Patah Tidak Lolos 

3 
Root 

Patah Tidak Lolos 

4 Patah Tidak Lolos 

Preheat 300 
ºC 

1 
Face 

Patah Tidak Lolos 

2 Patah Tidak Lolos 
3 

Root Patah Tidak Lolos 

4 Patah Tidak Lolos 

Preheat 
370 ºC 

1 
Face 

Patah Tidak Lolos 
2 Patah Tidak Lolos 
3 

Root Patah Tidak Lolos 
4 Patah Tidak Lolos 
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10.53%, 13.16% dan slag inclusion dengan persentase 26.32%, pada temperatur preheat 230 
˚C spesimen tidak mengalami cacat las, pada temperatur preheat 300 ˚C terdapat 1 spesimen 
yang mengalami cacat jenis porosity dengan persentase cacat 13,16% dan pada temperatur 
preheat 370 ˚C terdapat 1 spesimen mengalami cacat las slag inclusion dengan persentase 
39,47% jadi kegagalan akibat cacat pada pngujian face dan root bending tedapat 5 spesimen 
cacat dengan persentase adalah 31,25%. 

Setelah melakukan pengujian face dan root bending peneliti dapat menjelaskan bahwa 
pada masing masing spesimen mengalami patah pada posisi berbeda-beda antara variasi 
temperatur preheat. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh preheat sebelum 
pengelasan karena ada indikasi perbedaan struktur hasil pengelasan antara variasi temperatur 
preheat spesimen  tanpa preheat, temperaur 230˚C, temperatur 300˚C dan temperatur 370˚C. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari data hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil 
kesimpulan hasil pengujian face dan root bending dengan variasi pemanasan sebelum 
pengelasan temperatur 230˚C, 300˚C dan 370˚ las SMAW pada baja SUP 9 tidak lolos 
pengujian bending, dikarenakan semua spesimen yang telah diuji terjadi patah, berdasarkan 
standar AWS D1.1 2000 hasil pengujian yang patah tidak lolos pengujian bending, dan dapat 
diambil kesimpulan baja pegas daun SUP 9 tidak bagus untuk dilakukan pengelasan. 
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